SERVICIO

0 1

UATORIANO DE

LABORATORIO DE ENSAYOS

NORMALIZACION Hoja N° | de 3
et INFORME DE RESULTADOS
Edicién: 05
INFORME DE RESULTADOS N° LE-2019-11-03 FECHA: 2019-01-17

INFORMACION GENERAL

N° SOLICITUD DE TRABAJO:
ENTIDAD/EMPRESA'":

FECHA DE INGRESO DE OBJETO DE ENSAYO:
MUESTREQ/ TOMA DE MUESTRA REALIZADO POR™:

ST-2019-07
GAMUSA CIA. LTDA.

2019-01-09 E-MAIL":

José Antonio Gavilanes Mufioz

Jeavilanes@gamusacialtda, com

ACTA No.":

No aplica

DIMENSIONAL

FECHA DE REALIZACION DE LOS ENSAYOS:

2019-01-10

NORMA DE REQUISITOS":
METODO DE ENSAYO'"

LUGAR DE EJECUCION DEL ENSAYO:
CONDICIONES AMBIENTALES:

EQUIPOS UTILIZADOS:

RTE INEN 004 - Parte 1
Método Interno
Temperatura, °C: No aplica

Flexometro Codigo: EI-G-12

LABORATORIO DE ENSAYOS GENERALES

Humedad Relativa, %:

No aplica

DESCRIPCION DEL OBJETO DE ENSAYO!":

CODIGO DE OBJETO DE ENSAYO:

Senalizacion Vertical - Malla de Polietileno Flexible

color Naranja

OE-2019-07-03

MARCA™: No Aplica
CODIGO DE CLIENTE™; MP-01

Dimension Desviscisn Requisito RTE INEN
Seccion? romedio ! estandar 904 Barie L
p Dimensién Minima
mm mm
mm
A 1230,00 0,00 1000,0
-(2) La identificacion de la seccion se muestra en el Anexo L

OBSERVACIONES:

- {3) Los resultados reportados corresponden al promedio de cinco mediciones realizadas.

- Los resultados de este informe se aplican al objeto de ensayo como se recibi6 y son exclusivos del mismo.
- Este Informe de Resultados no debe ser reproducido, excepto en su totalidad, sin Ia aprobacion eserita del Laboratorio.
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Autorizado por:
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Ing. Sandra Viracucha Ortiz

DIRECCION - INEN: Autopista General Rumifiahui. Puente Peatonal N® 5, 500 m a mano derecha. Barrio El Rosal.

LE-F-MC-07

(1) Informacion proporcionada por el cliente.




SERVICIO
ECUATORIANO DE
(LTS Ecuatoriano pe LABORATORIO DE ENSAYOS B 2 qe
———n INFORME DE RESULTADOS
Edicion: 05
INFORME DE RESULTADOS N° LE-2019-11-03 FECHA: 2019-01-17
INFORMACION GENERAL
N¢ SOLICITUD DE TRABAJO: ST-2019-07
ENTIDAD/EMPRESA"" GAMUSA CIA. LTDA.,
FECHA DE INGRESO DE OBJETO DE ENSAYO: 2019-01-09 E-MAIL™: jeavilanes@@gamusacialtda.com
MUESTREO/ TOMA DE MUESTRA REALIZADO POR': Jos¢ Antonio Gavilanes Mufioz ACTA No.": No aplica

FUERZA MAXIMA DE TRACCION

FECHA DE REALIZACION DE LOS ENSAYOS: 2019-01-10

NORMA DE REQUISITOS'": RTE INEN 004 - Parte 1
METODO DE ENSAYO!":
LUGAR DE EJECUCION DEL ENSAYO:
CONDICIONES AMBIENTALES:

EQUIPOS UTILIZADOS:

Método Interno

LABORATORIO DE ENSAYOS GENERALES
Temperatura, °C: No aplica
Dinamdmetro electronico. Codigo: 3843

Sefnalizacion Vertical - Malla de Polietileno Flexible

: MARCA":
color Maranja

DESCRIPCION DEL OBJETO DE ENSAYO':

CODIGO DE OBJETO DE ENSAYO: OE-2019-07-03 CODIGO DE CLIENTE":

Fuerza Miaxima de

Seccion' Traccién
N
Longitudinal 118.00
Transversal 149,00

OBSERVACIONES: - (4) La identificacion de la seccion se muestra en el Anexo 1.

Humedad Relativa, %:

No aplica

No Aplica

MP-01

- Los resultados de este informe se aplican al objeto de ensayo como se recibid y son exclusivos del mismo.
- Este Informe de Resultados no debe ser reproducido, excepto en su totalidad, sin la aprobacidn eserita del Laboratorio.
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Autorizado por:
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Ing. s\'lc)jn/\dr{) Cuichan Alulema

Ing. Sandra Viracucha Ortiz

DIRECCION - INEN: Autopista General Ruminahui. Puente Peatonal N° 5, 500 m a mano derecha. Barrio El Rosal.

LE-F-MC-07

(1) Informacidn proporcionada por el cliente,




SERVICIO
ECUATOR}ANOgE LABORATORIO DE ENSAYOS

Hoja N° 3 d 3
NORMALIZAC INFORME DE RESULTADOS o8 2

Edici6én: 05

SECCION TRANSVERSAL

OBSERVACIONES: Ninguna




